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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma establece requisitos para los postes prefabricados de hormigón (también llamados comúnmente mástiles) 
(bien de una pieza o bien compuestos de elementos), armados y/o pretensados como elementos estructurales; pueden ser 
huecos o macizos y pueden recibir o incluir componentes adicionales (por ejemplo, crucetas, plataformas, etc.), insertos 
y conectores. Pueden conectarse elementos adicionales a los elementos del poste. 
 
Las estructuras hechas con estos elementos, en forma de pie único o múltiple, pueden utilizarse para: 
 
− líneas eléctricas aéreas; 
 
− líneas de telecomunicaciones; 
 
− líneas eléctricas aéreas para ferrocarriles, tranvías y similares; 
 
− soportes para iluminación; 
 
− soportes para instalaciones de megafonía; 
 
− postes de antenas y telecomunicaciones; 
 
− soportes para aerogeneradores; 
 
− e instalaciones similares. 
 
Esta norma no contempla columnas de alumbrado para su utilización en zonas de circulación de tráfico. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1992-1-1:2004 − Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 12390-5 − Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas. 
 
EN 13369:2004 − Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
 


