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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma establece los requisitos, los criterios relativos a las prestaciones básicas y la evaluación de la conformidad para 
elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, empleados 
en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y/o inferior, y uno o más (generalmente dos) nervios; 
puede haber también nervios transversales. 
 
En el anexo A se muestran algunos ejemplos de los elementos prefabricados amparados por esta norma. 
 
En el anexo B se indican requisitos específicos para los elementos menores para forjado. 
 
Esta norma cubre la terminología, los criterios relativos a las prestaciones, las tolerancias, las propiedades físicas aplicables, 
los métodos de ensayo y los aspectos ligados al transporte y a la puesta en obra. 
 
Esta norma no contempla la capacidad portante determinada mediante ensayo. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1990:2002 Eurocódigos: Bases de cálculo de estructuras. 
 
EN 1991-1-6:2005 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-6: Acciones generales. Acciones durante la ejecución. 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edi-
ficación. 
 
EN 1992-1-2:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de es-
tructuras sometidas al fuego. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 


