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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos, los criterios básicos de funcionamiento y la evaluación de la conformidad 

de las viguetas de hormigón armado o pretensado de peso normal de acuerdo con la Norma EN 1992-1-1:2004, con o 

sin forro cerámico, utilizadas conjuntamente con bovedillas según los proyectos de Norma prEN 15037-2 o 

prEN 15037-3 o prEN 15037-4 o prEN 15037-5, con o sin hormigón colocado in situ para la construcción de sistemas 

de forjado y de cubiertas con vigueta y bovedilla. En el anexo B se recogen ejemplos de las diferentes tipologías de 

sistemas de forjado y de cubiertas. 

 

El canto total de la vigueta debe estar comprendido entre 60 mm y 500 mm y la distancia entre ejes de viguetas no será 

mayor de 1,00 m. 

 

Para cantos superiores, las viguetas prefabricadas de hormigón deben cumplir con la Norma EN 13225. 

 

Los productos amparados bajo esta norma están destinados a utilizarse como sistemas estructurales de forjado y de 

cubiertas, no sometidos a carga de fatiga, incluyendo áreas de aparcamiento para vehículos ligeros que corresponden a 

la categoría F de tráfico de la Norma EN 1991-1-1:2002. 

 

Los productos pueden ser utilizados en zonas sísmicas, con la condición de que respondan a los requisitos específicos 

para este uso. 

 

 

2 Normas para consulta 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 

fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 

cualquier modificación de ésta). 

 

EN 1990:2002, Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras. 

 

EN 1992-1-1:2004, Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: reglas generales y reglas para 

edificación. 

 

EN 1992-1-2:2004, Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 

estructuras frente al fuego. 

 

EN 10080:2005, Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

Generalidades. 

 

EN 12390-4:2000, Ensayos de hormigón endurecido. Parte 4: Resistencia a compresión. Características de las 

máquinas de ensayo. 

 

EN 13369:2004, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

 

prEN 15037-2, Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas 

de hormigón. 

 

prEN 15037-3, Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas 

de arcilla cocida. 

 


